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ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАХОДОК

из раскопок в г. Cуздале Владимирской области, на ул. Пушкарской, 

у Музея деревянного зодчества в 2004 - 2005 гг.

Изделия из глины

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание
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	Фрагмент плитки керамической половой с зеленой поливой. Угловой подтреугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры до 37 х 47 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Б2, пл. 3.
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	Яйцо-писанка керамическое. Разломленное вдоль яйцо-писанка из хорошо отмученной глины без примесей, сквозного обжига, коричневатого цвета, без следов ангоба или росписи. Реконструируемые диаметры 38 х 48 мм.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В2, пл. 4, гл. –68 см от Rвр.
	

	62
	№4/9
	  [image: image3.jpg]



	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры по сторонам до 96 х 112 мм, толщина до 20 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. А2, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подпрямоугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры по сторонам до 76 х 98 мм, толщина до 19 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Г5, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Угловой подтреугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры по сторонам до 80 х 94 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В5, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической со светлой поливой. Подпрямоугольный боковой фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой светлой поливой; размеры до 106 х 120 мм, толщина до 21 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры до 60 х 63 мм, толщина до 19 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры до 49 х 52 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Боковой скол наружной стороны плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры до 39 х 40 мм, толщина до 14 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры по сторонам до 84 х 98 мм, толщина до 22 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Г5, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Обожженный угловой подтреугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры до 70 х 90 мм, толщина до 21 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В5, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подпрямоугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры по сторонам до 72 х 98 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подпрямоугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры по сторонам до 70 х 130 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плинфы. Боковой поверхностный скол красноглиняной плинфы из хорошо отмученного теста, качественного обжига, с хорошо заглаженной поверхностью, оранжево-коричневого цвета, с одной сохранившейся гранью, подтрапециевидной формы; размеры до 46 х 62, толщина до 15 мм.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 4.
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	Фрагмент плитки половой керамической со светлой поливой. Угловой подпрямоугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой светлой поливой; размеры по сторонам до 130 х 176 мм, толщина до 21 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. А5, пл. 5.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подтреугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры по сторонам до 72 х 74 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. А4, пл. 5.
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	Фрагмент плитки половой керамической с зеленой поливой. Угловой подтреугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой зеленой поливой; размеры до 52 х 58 мм, толщина до 16 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Г2, пл. 6.
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	Фрагмент плитки половой керамической со светлой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой светлой поливой; размеры по сторонам до 114 х 116 мм, толщина до 19 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Г4, пл. 6.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Угловой подтрапециевидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры до 106 х 138 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. Г4, пл. 6.
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	Фрагмент плитки половой керамической с желтой поливой. Боковой ромбовидный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, со следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой желтой поливой; размеры до 80 х 114 мм, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль –2004-2005, ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 6.
	


