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ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАХОДОК

из раскопок в г. Cуздале Владимирской области, на участке 

по ул. Теремки, 26, в 2003 г.

Изделия из камня и глины

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание

	93
	№ 0/5
	                [image: image1.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице розового шифера, усеченно-биконической формы, с плоскими основаниями (одно основание и грань выщерблены) и слегка скругленным ребром; высота до 14, диаметр общий до 19, диаметры оснований до 15, диаметр отверстия до 7 мм.
	Шифер

розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. В4, гл. –97 см.
	

	94
	№ 0/6
	             [image: image2.jpg]



	Рука глиняная от куклы. Рука от тряпичной куклы, изготовленная в двусторонней форме из плохо отмученной глины, с проточкой в верхней части для подвязки; вероятно кукла была самодельной в подражание немецким образцам XIX в.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б2, пл. 0.
	

	95
	1/19
	        [image: image3.jpg]



	Фрагмент керамической половой плитки с бирюзовой поливой. Подпрямоугольный фрагмент плоской фигурной красноглиняной половой плитки односторонней формовки, с песком в тесте и следами подсыпки песка на тыльной стороне, покрытой бирюзовой поливой, сохранившийся уголок плитки – вырезной под прямым углом; длина до 75, ширина до 55, толщина до 14, размеры углового выреза до 20 х 30 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина,

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Пл. 1, выброс.
	

	96
	1/20
	  
	Фрагмент булгарского сосуда. Обломок стенки красноглиняного булгарского сосуда с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Г1, пл. 1.
	

	97
	№ 2/4
	[image: image4.jpg]



	Три фрагмента булгарских сосудов. Обломки стенок красноглиняных булгарских сосудов с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б2, пл. 2.
	

	98
	№ 2/12
	               [image: image5.jpg]



	Два фрагмента булгарских сосудов. Обломки стенок красноглиняных булгарских сосудов с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б4, пл. 2.
	

	99
	№ 2/13
	          [image: image6.jpg]




	Два фрагмента булгарских сосудов. Обломки стенок красноглиняных булгарских сосудов с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. В4, пл. 2.
	

	100
	№ 2/23
	
	Фрагмент булгарского сосуда. Обломок стенки красноглиняного булгарского сосуда с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. А4, пл. 2.
	

	101
	№ 3/3
	               [image: image7.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице розового шифера, усеченно-биконической формы, с плоскими неровными основаниями и слегка скругленным ребром; высота до 14, диаметр общий до 22, диаметры оснований до 16, диаметр отверстия до 6. 5 мм.
	Шифер

Розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Г5, гл. –158 см.
	

	102
	№ 3/15
	                [image: image8.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице розового шифера, усеченно-биконической формы, с плоскими основаниями (одно выщерблено) и слегка скругленным ребром; высота до 14, диаметр общий до 23, диаметры оснований до 16, диаметр отверстия до 7 мм.
	Шифер

Розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. В4, гл. –155 см.
	

	103
	№ 3/23
	                   [image: image9.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице малое розового шифера, чечевицеобразной формы, со скругленным ребром; высота до 6, диаметр до 18, диаметр отверстия до 7 мм.
	Шифер

розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б4, пласт 3.
	

	104
	№ 3/32
	               [image: image10.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице розового шифера, усеченно-биконической формы, с уплощенными неровными основаниями и сильно скругленным ребром; высота до 14, диаметр общий до 23, диаметры оснований до 17, диаметр отверстия до 8 мм.
	Шифер

Розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. В5, гл. -160 см.
	

	105
	№ 3/34
	      
	Фрагмент амфоры. Обломок стенки красноглиняной черноморской амфоры, происходящий от придонной части.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б2, пл. 3.
	

	106
	№ 3/35
	            
	Шесть фрагментов булгарских сосудов. Обломки стенок красноглиняных булгарских сосудов с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б2, пл. 3.
	

	107
	№ 3/36
	             
	Семь фрагментов булгарских сосудов. Обломки стенок красноглиняных булгарских сосудов с полосчатым вертикальным лощением.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б1, пл. 3.
	

	108
	№ 4/11
	       [image: image11.jpg]



	Оселок. Оселок - точильный камень из мелкозернистого сланца, пирамидальной формы, с двусторонним недосверленным отверстием для подвешивания. Длина до 67, сечение от 7 х 8 до 8 х 18, диаметр отверстия до 3 мм.
	Сланец
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б2, Объект 1, гл. –174 см.
	

	109
	№ 5/7
	                [image: image12.jpg]



	Пряслице шиферное. Пряслице розового шифера, усеченно-биконической формы, с плоскими основаниями и слегка скругленным ребром; высота до 14, диаметр общий до 20, диаметры оснований до 17, диаметр отверстия до 7 мм.
	Шифер

розовый
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Г5, Канавка 3, гл. –195 см.
	

	110
	№ 6/3
	              [image: image13.jpg]



	Фрагмент керамической половой плитки с желтой поливой. Подтреугольный фрагмент плоской красноглиняной половой плитки односторонней формовки, с крупным песком в тесте, покрытой желтой поливой; размеры до 47 х 71, толщина до 18 мм. Типичная домонгольская храмовая плитка (Седова, 1997. С. 74).
	Глина, 

полива
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б1, Объект 1, гл. –220 см.
	

	111
	№ 6/4А
	
	Фрагмент горла красноглиняного поливного сосуда с зеленой глухой поливой без ангоба.
	Глина
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1.

Кв. Б3, Объект 2, пл. 6.
	


Старший научный сотрудник археологического отдела 

Госцентра по учету, использованию и реставрации 

памятников истории и культуры Владимирской обл.                                           В.В. Бейлекчи

Изделия из черных металлов

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание

	25
	№ 1/1
	          [image: image14.jpg]



	Предмет железный. Обрубок толстой, сужающейся к одному концу пластины; длина до 50, ширина от 11 до 15, толщина от 4 до 7 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В1, пл. 1.
	

	26
	№ 1/2
	 [image: image15.jpg]A\





	Фрагмент ножа железного. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (часть лезвия обломлена), пере​ход к лезвию оформлен уступом, конец черенка закручен вбок; длина общая до 67, остаточная длина клинка до 34, ши​рина лезвия до 19, реконструируемая длина черенка до 43, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А1, гл. –120 см.
	

	27
	№ 1/3
	                 [image: image16.jpg]



	Заготовка пряжки железной. Заготовка симметричной пряжки с подтрапециевидным со скошенными углами прием​ником для ремня и подтрапе​циевидной со скошенными уг​лами рамкой, с прямоуголь​ными проемами, вырубленная из железной пластины, без язычка и следов использова​ния; длина общая до 34, ши​рина приемника и рамки от 23 до 27, размеры проемов 7 х 15, толщина пластины до 2 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –114 см.
	

	28
	№ 1/4
	                    [image: image17.jpg]3





	Светец железный. Двухлучинный простой светец из 4 расходящихся веером сужающихся пружинящих планок прямоугольного сечения, приваренных к перекрученному сверху и заостренному снизу вбивному стержню подквадратного сечения; длина до 160, длина планок до 93, их сечение до 5 х 7, сечение вбивного стержня до 9 х 10 мм. Датировка широкая.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –112 см.
	

	29
	№ 1/5
	 [image: image18.jpg]



	Подкова железная. Дугообразная пластинчатая с двумя задними концевыми шипами (оба обломлены) и 6 прямоугольными отверстиями для гвоздей, соединенными узким желобком; расстояние между концами дуги до 113, высота дуги до 122, сечение пластины от 5 х 12 до 8 х 29, размеры гвоздевых отверстий до 3. 5 х 8 мм. Тип 2 по А.Н. Кирпичникову; Древняя Русь, XII – XIII вв., но возможна и более поздняя датировка (Кирпичников, 1973. С. 84; Рис. 49. 2.)
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –108 см.
	

	30
	№ 1/6
	           [image: image19.jpg]



	Подсвечник железный. Втульчатый одинарный подсвечник с цилиндрической втулкой и донцем с выступающими краями, к которому снизу приварен пластинчатый, изогнутый под прямым углом стержень для вбивания в стену; высота втулки до 23, ее диаметр до 19, толщина стенок до 1, диаметр донца до 22, общая длина стержня до 110, его сечение до 2 х 9 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –110 см.
	

	31
	№ 1/9
	       [image: image20.jpg]



	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (часть лезвия и конец черенка обломлены), пере​ход к лезвию оформлен уступом; длина общая до 75, остаточная длина клинка до 52, ши​рина лезвия до 16, толщина спинки до 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А5, гл. –108 см.
	

	32
	№ 1/11
	[image: image21.jpg]



	Наконечник стрелы железный. Лавролистный наконечник стрелы с упором для древка, с шейкой и граненым черешком, Тип 63 (IX – XIV вв.) по А.Ф. Медведеву (Медведев, 1966. С. 74, 75; Рис. 18. 29; 21. 10).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г4, гл. –120 см.
	

	33
	№ 1/12
	             [image: image22.jpg]



	Предмет железный. Заостренный изогнутый обрубок толстой пластины; длина до 47, ширина 4–11, толщина до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В5, гл. –112 см.
	

	34
	№ 1/13
	          [image: image23.jpg]



	Петля дверная железная. Обломок подовальной массивной пластины с оттянутым завернутым вертикальным ушком - дверной петли; длина пластины до 70, ширина остаточная до 38 мм, толщина пластины от 2 до 5 мм - на ушке, высота ушка 21, диаметр его до 17 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г5, гл. –105 см.
	

	35
	№ 1/14
	        [image: image24.jpg]



	Предмет железный. Обрубок дрота подпрямоугольного сечения с одним раскованным уплощенным концом; длина до 54, сечение от 2 х 6 до 7 х 10 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б5, гл. –118 см.
	

	36
	№ 1/15
	                           [image: image25.jpg]



	Фрагмент ножа железного. Обломок лезвия универсального ножа с прямой спинкой; длина до 61, ширина лезвия до 14, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б6, гл. –105 см.
	

	37
	№ 1/18
	                  [image: image26.jpg]



	Подковка обувная железная. Пластинчатая дугообразная подковка с 3 отверстиями и 2 гвоздями, концы дуги обломлены; ширина дуги до 37, ширина пластины от 6 до 11 мм. Тип 1 по Б.А. Колчину, XV в. (Колчин, 1959. С. 108; Рис. 96. 19, 20).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б5, гл. –115 см.
	

	38
	№ 2/1
	              [image: image27.jpg]el 777/]




	Грызло с кольцом железные. Дротовая круглого сечения половина двусоставного грызла кольчатых удил, расплющенные концы которой оформлены в виде двух повернутых под прямым углом плоских колец (одно частично обломлено), в одно из которых вставлено круглое в плане кольцо, свернутое из пластины, одна сторона которой приострена, а вторая – утолщена; длина грызла общая до 75, диаметр стержня до 8, диаметр колец до 18, сечение колец до 3 х 9 мм; диаметр подвижного кольца до 45, ширина пластины 5 – 7, толщина ее от 2 до 4 мм. Полная аналогия находкам №№ 2/21 и 4/7.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б1, гл. –130 см.
	

	39
	№ 2/2
	   [image: image28.jpg]



	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (черенок и часть лезвия обломлены), пере​ход к лезвию оформлен уступом; длина общая до 81, остаточная длина черенка до 6, ши​рина лезвия до 16, толщина спинки до 4 мм. 


	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г1, гл. –135 см.
	

	40
	№ 2/3
	[image: image29.jpg]



	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (концы черенка и лезвия обломлены), пере​ход к лезвию оформлен уступом; длина общая до 73, остаточная длина черенка до 9, ши​рина лезвия до 17, толщина спинки до 4. 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, гл. –135 см.
	

	41
	№ 2/6
	       [image: image30.jpg]



	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (часть черенка обломлена), пере​ход к лезвию оформлен уступом; длина общая до 97, остаточная длина черенка до 16, ши​рина лезвия до 13, толщина спинки до 3. 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, гл. –137 см.
	

	42
	№ 2/7
	 [image: image31.jpg]



	Ножницы пружинные железные. Малые пружинные туалетные ножницы; длина общая до 83, длина лезвий до 39, ширина их до 10, диаметр пружинного кольца до 15, его сечение – до 3 х 9, толщина лезвий до 3 мм. Древняя Русь, кон. XII в. (Колчин, 1959. С. 59; Рис. 46. 9).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –125 см.
	

	43
	№ 2/9
	[image: image32.jpg]



	Кресало овальное железное. Кресало в форме укороченного овала с внутренним выемом, Тип 3 по Б.А. Колчину (XIII – XV вв.); длина до 83, ширина 25, длина выема 59, ширина выема до 9, толщина пластины до 6 мм (Колчин, 1959. С. 101; Рис. 84. 10, 11; 85).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, гл. –140 см.
	

	44
	№ 2/11
	[image: image33.jpg]



	Часть ножа железного. Лезвие универсального черенкового ножа с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, черенок обломлен; длина общая до 100, ши​рина лезвия до 18, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В4, гл. –135 см.
	

	45
	№ 2/14
	      [image: image34.jpg]



	Стержень тордированный железный. Изогнут под прямым углом, один конец уплощен и со следами наварки, второй – утончается и притуплен; длина до 110, диаметр 6 – 8 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В4, пл. 2.
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	Нож с горбатой спинкой железный. Черенковый нож для деревообработки с горбатой спинкой и очень длинным черенком, пере​ход к лезвию оформлен уступом; общая длина до 193, длина клинка до 103, ши​рина лезвия до 17, толщина спинки до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г6, гл. –132 см.
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	Нож с горбатой спинкой железный (2 фрагмента). Черенковый нож с горбатой спинкой (конец лезвия и черенок обломлены) для деревообработки, пере​ход к лезвию оформлен уступом; реконструируемая общая длина до 87, остаточная длина клинка до 50, ши​рина лезвия до 14, толщина спинки до 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В5, гл. –140 см.
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	Фрагмент ножа железного. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой (часть лезвия обломлена), пере​ход к лезвию оформлен уступом, конец черенка отогнут; длина общая до 65, остаточная длина клинка до 20, ши​рина лезвия до 17, толщина спинки до 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. ВСВ-профиль, зачистка, выброс.
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	Шило сапожное железное. Шило с ромбовидным в сечении острием и уплощенным заостренным черенком, для работ по коже; длина общая до 71, длина острия до 40, сечение острия до 3 х 4, сечение черенка до 2 х 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А2, гл. –140 см.
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	Грызло железное. Дротовая круглого сечения половина двусоставного грызла кольчатых удил, расплющенные концы которой оформлены в виде двух повернутых под прямым углом плоских колец (одно частично обломлено); длина общая до 65, диаметр стержня до 8, диаметр колец до 16, сечение колец до 3 х 7 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г1, гл. –140 см.
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	Ключ железный. Плоский коленчатый ключ с утолщением-ограничителем на стержне, от висячего замка с одной линейной ключевой щелью (Типа В по Б.А. Колчину), украшенный косыми бороздками по стержню, с обломленной бородкой. Длина общая до 85, размеры головки до 14 х 17, ширина стержня от 4 до 11, толщина его до 4, толщина на ограничителе до 7 мм. Древняя Русь, сер. XII – XIV вв. (Колчин, 1959. С. 82; Рис. 67. 4).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г2, Объект 3, гл. –145 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, черенка слегка согнут; длина общая до 120, длина клинка до 69, ши​рина лезвия до 16, толщина спинки до 4. 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г5, гл. –142 см.
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	Наконечник копья железный. Железный втульчатый наконечник с плавно заостренным очень длинным пером лавролистной формы, с линзовидным сечением пера и невысокой, мыском входящей в лезвие, конец лезвия согнут и деформирован от удара; длина общая до 317, отгиб кончика лезвия до 15, наибольшее расширение лезвия (в нижней трети длины) до 34, толщина лезвия от 4 до 7, длина тульи до плечиков 74, длина мыска тульи на лезвии до 28, диаметр тульи до 27, толщина ее стенки до 4 мм. Близок Типу 4А по А.Н. Кирпичникову, XII – XIII вв. (Кирпичников, 1966. С. 15; Табл. VI. 2).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А1, гл. -146 см.
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	Три фрагмента пряжки железной. Два обломка рамки и язычок сильно коррозированной дротовой изогнутой дугообразной со штифтом пряжки, крепежные кольца штифта (согнуты из расплющенных концов рамки) и кольцо заостренного изогнутого язычка обломлены, штифт отсутствует; длина рамки 47, ширина ее по кольцам штифта 50, сечение дрота до 6 х 7 мм; длина язычка до 40, сечение 4 х 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А1, гл. –150 см.
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	Стержень железный. Дротовый ромбического сечения заостренный изогнутый стерженек; длина до 42, сечение до 4 х 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А1, Объект 1, гл. –152 см.
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	Стержень железный. Дротовый квадратного сечения сужающийся гнутый стержень; длина до 59, сечение от 3 х 3 до 5 х 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б1, пл. 3.
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	Ключ железный. Плоский изогнутый коленчатый ключ (бородка частично обломлена) от висячего замка с одной линейной ключевой щелью (Типа В по Б.А. Колчину). Длина общая до 94, диаметр головки до 8, ширина стержня от 6 до 12, толщина его до 4, ширина отгиба бородки до 15 мм. Древняя Русь, сер. XII – XIV вв. (Колчин, 1959. С. 82; Рис. 70; Седова, 1997. Рис. 68. 5).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, Объект 1, гл. –150 см.
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	Фрагмент ножа железного. Обломок лезвия черенкового с упором универсального ножа, черенок и половина лезвия обломлены; длина до 37, ширина лезвия от 11 до 16, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б1, выброс.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, конец лезвия обломлен, длина общая до 91, длина черенка до 33, ши​рина лезвия от 5 до 15, толщина спинки до 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –145 см.
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	Костыль строительный железный и фрагмент слюдяной пластинки. Костыль «Г»-образный, с ударной площадкой круглого сечения и стержнем подпрямоугольльного сечения; длина стержня до 65, сечение его до 7 х 9, длина ударной площадки до 28, диаметр ее стержня до 6 мм. Пластинка слюды в виде параллелепипеда с ромбическими основаниями; длины сторон оснований 16 и 17, высота до 6 мм.
	Железо.

Слюда.
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, пласт 3.
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	Пластина железная. Крупная, плавно согнутая под прямым углом и обломленная пластина, на широком конце – отверстие с изломом; длина до 108, сечение от 2 х 22 до 2 х 24, диаметр отверстия до 4 мм. Видимо – оковка.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В5, пл. 3.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, длина общая до 93, длина черенка до 30, ши​рина лезвия до 13, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б6, гл. –152 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, конец черенка расплющен; длина общая до 92, длина черенка до 24, ши​рина лезвия до 11, толщина спинки до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –160 см.
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	Скоба железная. Пластинчатая с загнутыми заостренными концами (один обломлен) скоба; длина спинки до 40, длина отгиба до 24, сечение пластины до 2 х 7 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б6, пласт 3.
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	Пластина железная. Прямая удлиненная пластина с заклепкой на одном конце и отверстием на втором, на лицевой стороне - три бесформенных участка с остатками вколоченной на мелкие насечки фольги желтого металла; длина пластины до 58, сечение до 2 х 10, диаметр заклепки до 4, диаметр отверстия до 2 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б6, гл. –155 см.
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	Гвоздь подковный железный. Уплощенный с грибовидной шляпкой короткий подковный гвоздь; длина до 27, сечение стержня до 3 х 6, ширина шляпки до 17, толщина ее до 4 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г3, Объект 3, гл. –160 см.
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	Пластинка железная. Тонкая подтреугольной формы слабо изогнутая пластинка, длиной до 30, сечение от 1 х 3 до 3 х 9 мм; возможно – отломленный черенок какого-то орудия.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А4, гл. –168 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, длина общая до 82, длина черенка до 32, ши​рина лезвия до 10, толщина спинки до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А2, Объект 1, гл. –170 см.
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	Сверло железное. Лучковое сверло по кости; длина общая до 87, длина черенка до 28, длина рабочей части до 37, размеры центрального щитка до 7 х 22, толщина сверла до 2, ширина рабочей части до 3 мм. Древняя Русь, XII – XIII вв. (Колчин, 1959. С. 67; Рис. 53. 3, 4).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б6, Канавка 4, гл. –175 см.
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	Пластина железная. Удлиненная, сужающаяся к одному концу пластина длиной 81 мм, подпрямоугольного сечения размерами от 7 х 2 до 11 х 3 мм; возможно – заготовка ножа.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А5, гл. –175 см.
	

	71
	№ 4/5
	[image: image60.jpg]



	Ключ железный. Плоский коленчатый ключ с утолщением-ограничителем на стержне, от висячего замка с одной линейной ключевой щелью (Типа В по Б.А. Колчину). Длина общая до 97, диаметр головки до 13, ширина стержня от 2 до 13, толщина его до 2, толщина на ограничителе до 6, ширина отгиба бородки до 15 мм. Древняя Русь, сер. XII – XIV вв. (Колчин, 1959. С. 82; Рис. 67. 4).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А2, Яма 11, гл. –175 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с сильно сточенным лезвием, с прямой спинкой и загнутым концом черенка, пере​ход к лезвию оформлен уступом, общая реконструируемая длина до 122, длина черенка до 42, ши​рина лезвия до 13, толщина спинки до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, Объект 2, гл. –170 см.
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	Кольцо от удил железное. Свернуто из пластины, одна сторона которой приострена, а вторая – утолщена, в плане овальное, размерами до 40 х 49, ширина пластины 4 – 7, толщина ее от 1 до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б1, Объект 1, гл. –178 см.
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	Ушко котла железного. Дротовое круглого сечения вертикальное петлевидное с расплющенными подтреугольными крепежными концами ушко железного котла; один крепежный конец с железной заклепкой, второй – с медной. Высота ушка до 74, диаметр дрота до 7, диаметр петли до 35, ширина расплющенного крепежного конца до 36 мм.
	Железо,

медь.
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г2, Канавка 2, гл. –179 см.
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	Нож и пластинка железные. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен невысоким уступом; длина общая до 84, длина черенка до 36, ши​рина лезвия от 8 до 11, толщина спинки до 4 мм. Тонкая удлиненная сужающаяся к одному концу пластинка; длина до 35, ширина от 3 до 6, толщина 1 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А5, Яма 29, гл. –171 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, с обломленным концом лезвия, пере​ход к лезвию оформлен уступом, длина общая до 94, длина черенка до 40, ши​рина лезвия от 10 до 12, толщина спинки до 5 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –195 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, длина общая до 81, длина черенка до 30, ши​рина лезвия до 12, толщина спинки до 2 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –189 см.
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	Нож железный. Черенковый универсальный нож с прямой спинкой, пере​ход к лезвию оформлен уступом, длина общая до 81, длина черенка до 20, ши​рина лезвия до 16, толщина спинки до 3 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В2, Объект 1, гл. –190 см.
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	Пластина железная. Длинная узкая пластинка, согнутая в трех местах; общей длиной до 55, прямоугольного сечения – 3 х 10 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г1, Канавка 1, гл. –189 см.
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	Булавка с кольцевидной подвижной головкой железная. Булавка с кольцевидной головкой с отверстием и кольцом круглого сечения в головке, с 3 невысокими рельефными валиками под головкой; длина общая до 70, диаметр у головки до 5, диаметр по валикам до 5. 7, диаметр головки до 9, толщина ее до 5, диаметр кольца до 23, сечение его до 3 мм. Древняя Русь, XII – XIII вв. (Седова, 1997. С. 93; Рис. 29. 15, 18; Колчин, 1959. Рис. 94. 10).
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А5, Яма 29, гл. –198 см.
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	Предмет железный. Фрагмент массивной железной сильно коррозированной пластины (?) подтреугольной в плане формы; размеры максимальные до 48 х 95, толщина пластины (?) до 6 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г2, Объект 3, гл. –210 см.
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	Оковка поясной сумочки (?) железная. Дротовая плоско-выпуклого сечения крупная дуговидная пластинка (один конец обломлен), с внутренней стороны дуги которой по центру приварена рамчатая фигурная двучастная пряжечка с трехлепестковым завершением рамки и заклепкой в центральном лепестке. Радиус изгиба дуги до 40, ширина дрота от 4 до 6, толщина дрота от 2 до 4, высота рамки пряжки до 22, ширина ее от 20 до 24 мм.
	Железо
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б1, Объект 1, гл. –215 см.
	


Изделия из кости и рога

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание

	83
	№ 3/2
	[image: image72.jpg]



	Рог спиленный. Косо спиленный козий рог; длина до 126 мм.
	Рог
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г1, пл. 3.
	

	84
	№ 3/7
	 [image: image73.jpg]



	Рог спиленный. Ровно спиленный козий рог, с обломленным концом; длина до 90 мм.
	Рог
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В1, гл. –155 см.
	

	85
	№ 3/12
	     [image: image74.jpg]



	Рог спиленный. Олений рог с коренной частью, обе основные ветви отростков спилены, один - с 2 сторон; длина до 200 мм.
	Рог
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, Объект 1, гл. –147 см.
	

	86
	№ 3/20
	                     [image: image75.jpg]



	Пряслице костяное. Цилиндрическое пряслице из поперечного спила тонкого отростка оленьего рога, с плоскими основаниями; диаметры наружные 21 х 26, диаметр отверстия до 6, высота до 6 мм.
	Кость
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –152 см.
	

	87
	№ 3/21
	                     [image: image76.jpg]



	Штифт костяной. Цилиндрический костяной штифт с грибовидной шляпкой и подпрямоугольным отверстием для шплинтования; длина до 34, диаметр стержня 7 – 8, диаметр шляпки до 11, высота ее до 4, размеры шплинтового отверстия до 3 х 6 мм. Возможно является деталью вертлюга.
	Кость
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –152 см.
	

	88
	№ 3/22
	 [image: image77.jpg]



	Писало костяное. Писало из грифельной кости животного, с подшлифованным острием, со слабо обработанной лопаточкой и отверстием для ношения; длина общая 93, длина лопаточки до 20, ширина ее до 15, диаметр отверстия до 4 мм.
	Кость
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –148 см.
	

	89
	№ 4/9
	                 [image: image78.jpg]



	Инструмент костяной. Отрезок трубчатой кости с одним ровно срезанным концом, а вторым  - оформленным в виде 4 (один обломлен) продольных заостренных зубцов; видимо – трубчатое сверло по мягким материалам. Длина общая до 48, диаметр до 8, длина зубцов до 7 мм.
	Кость
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, Объект 2, гл. –170 см.
	

	90
	№ 5/6
	       [image: image79.jpg]



	Гребень костяной орнаментированный. Гребень костяной прямоугольный двусторонний, с двумя поясами орнамента у основания зубцов, Типа М (кон. X – cер. XII вв.); сторона с крупными зубьями - с одним сломленным зубом, часть мелких зубцов на противоположной стороне тоже обломлена; длина общая до 51, ширина остаточная до 52, толщина до 8, длина крупных зубцов до 17, длина мелких - до 20 мм (Седова, 1997. С. 89; Рис. 24. 20; Колчин, 1958. С. 101).
	Кость
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, Объект 2, гл. –195 см.
	

	91
	№ 5/9
	                  [image: image80.jpg]



	Заготовка роговая. Поперечный спил тонкого отростка оленьего рога, с одной плоской необработанной и второй зашлифованной, со сглаженной фаской, поверхностями; диаметры до 20 х 25, толщина до 7 мм.
	Рог
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А2, Объект 1, пл. 5.
	

	92
	№ 6/2
	                [image: image81.jpg]



	Предмет костяной. Концевой отрезок оленьего рога, с выбранной с широкого конца губчатой массой и сквозным отверстием для подвешивания, с боковым вырезом до середины толщины у тонкого конца, украшенный бессистемным точечным орнаментом и тонкими поперечными надрезами; вероятно – костяной игольник с отверстием для ношения, с дополнительной функцией плетения. Длина 97, диаметр от 15 до 9, глубина отверстия 47, диаметр отверстия для подвешивания 4, толщина стенок до 3 мм.
	Рог
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г2, Объект 3, гл. –215 см.
	


Изделия из стекла

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание

	1
	№ 0/1
	                    [image: image82.jpg]e-@





	Бусина стеклянная. Зонная бусина синего прозрачного стекла; диаметр 7, высота 5, диаметр отверстия 2 мм. Тип II, Вид 5 по М.Д. Полубояриновой, Древняя Русь, XII – XIII вв. (Полубояринова, 1988. С. 165).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г6, пл. 0.
	

	2
	№ 0/2
	                    [image: image83.jpg]



	Бусина стеклянная двучастная. Зонная двучастная бусина ярко-синего прозрачного стекла; диаметры 8. 5 – 9, высота частей 7, диаметр отверстия 2 мм. Тип II, Вид 5 по М.Д. Полубояриновой, Древняя Русь, XII – XIII вв. (Полубояринова, 1988. С. 165).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г6, пл. 0.
	

	3
	№ 0/3
	                  [image: image84.jpg]



	Две бусины стеклянные. Крупная и средняя зонные бусины ярко-синего прозрачного стекла; диаметр первой до 11, высота до 8, диаметр отверстия до 2 мм; диаметр второй до 9, высота до 7, диаметр отверстия до 3 мм. Древняя Русь, XII – сер. XIII вв. (Щапова, 1956. С. 167).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г6, пл. 0.
	

	4
	№ 0/4
	                       [image: image85.jpg]



	Бусина стеклянная. Шарообразная молочно-белая полупрозрачная бусина (склеена из 2 половинок); диаметр до 8, диаметр отверстия до 1 мм. Тип I, Вид 12 по М.Д. Полубояриновой, датировка неясна (Полубояринова, 1988. С. 165).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В5, пл. 0.
	

	5
	№ 1/7
	                       [image: image86.jpg]



	Бусина стеклянная. Крупная колесовидная бусина зеленоватого стекла; диаметр бусины до 15, высота до 6, диаметр отверстия до 3. 5 мм.
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Г3, гл. –110 см.
	

	6
	№ 2/5
	                       [image: image87.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок круглого гладкого браслета желтого стекла с одним уплощенным концом – местом спайки; реконструируемый диаметр до 80, сечение до 5 мм, сечение конца до 4 х 6 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, гл. –135 см.
	

	7
	№ 2/8
	       [image: image88.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок круглого гладкого браслета коричневого стекла, с местом спайки двух концов; реконструируемый диаметр до 70, сечение до 5 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А3, гл. –138 см.
	

	8
	№ 2/10
	                   [image: image89.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок круглого гладкого браслета бирюзового стекла с одним уплощенным концом – местом спайки; реконструируемый диаметр до 70, сечение до 5 мм, сечение конца до 3 х 6 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В4, гл. –130 см.
	

	9
	№ 2/15
	                    [image: image90.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного и обломок пластины железной. Обломок круглого гладкого браслета перегоревшего светлого (желтого?) стекла; длина фрагмента до 25, сечение до 6 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174). Подтрапециевидный рваный обломок тонкой пластины с 3 малыми отверстиями; размеры до 21 х 27, толщина до 1. 5, диаметр отверстий до 1 мм.
	Стекло.

Железо.
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б5, гл. –138 см.
	

	10
	№ 2/20
	                 [image: image91.jpg]



	Бусина пастовая. Крупная оплавленная деформированная лимоновидная продольно-полосатая (?), с косыми рассеченными полосками бусина; первоначальный цвет неопределим, современный - от голубоватого до бирюзового. Диаметры бусины 11 – 12, длина до 14, диаметр отверстия до 4 мм. Аналогии не найдены.
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, гл. –140 см.
	

	11
	№ 3/10
	                   [image: image92.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок круглого среднекрученого браслета коричневого стекла; реконструируемый диаметр до 70, сечение до 6 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А1, гл. –150 см.
	

	12
	№ 3/14
	                    [image: image93.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок круглого гладкого пережженного браслета с местом спайки концов, цвет стекла неясен; реконструируемый диаметр до 80, сечение до 4. 5 мм. Древняя Русь, XII – XIV вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, Объект 1, гл. –157 см.
	

	13
	№ 3/18
	           [image: image94.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного и обломок ручки поливного сосуда. Обломок фиолетового среднекрученого с перевитьем желтой спиралью браслета, обломленного в месте спайки концов; реконструируемый диаметр до 80, диаметр до 6, сечение уплощенного конца до 4 х 8 мм; Древняя Русь, сер. XII – XIII вв. (Щапова, 1972. С. 174). Обломок ручки красноглиняного сосуда с зеленой в желтую крапинку поливой по ангобу; длина до 33, сечение ручки до 15 х 23 мм.
	Стекло.

Глина, полива.
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, Объект 2, гл. –155 см.
	

	14
	№ 3/33
	                 [image: image95.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок мелкокрученого браслета зеленого стекла; реконструируемый диаметр до 70, сечение до 7 мм. Древняя Русь, сер. XII – XIII вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А6, гл. –157 см.
	

	15
	№ 4/8
	                  [image: image96.jpg]



	Фрагмент браслета стеклянного. Обломок мелкокрученого зеленого браслета с местом спайки обоих концов; реконструируемый диаметр браслета до 50, длина фрагмента до 40, сечение 4 х 5 мм.  Древняя Русь,  сер. XII - XIII вв. (Щапова, 1972. С. 174).
	Стекло
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б3, Об. 2, гл. –173 см.
	


Изделия из цветных металлов

	Инв.

№
	Полевой №
	Рисунок
	Описание
	Материал
	Местонахождение
	Примечание

	16
	№ 1/8
	           [image: image97.jpg]



	Пломба торговая свинцовая. Стандартной формы подовальная пломба с отверстиями для двух продольных нитей, с выступающими закраинами от сплющивания пломбиратором, с двусторонним оттиском: на аверсе - круговая слабочитаемая рельефная надпись «Р. Б. ЛЕРМАНЪ Л. ОД…», на реверсе – рельефные шестиконечный щит Царя Давида с двустрочной надписью в центре «Р Б Л»; диаметры до 19 х 21, толщина до 4 на пломбе и до 7 мм на закраинах.
	Свинец
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В3, пл. 1.
	

	17
	№ 1/10
	               [image: image98.jpg]



	Кольцо височное бронзовое. Тонкопроволочное перстнеобразное плоскоушковое височное кольцо с одним заостренным и загнутым концом, с уплощенной и насеченной средней частью, и вторым концом, оформленным в виде выпуклого восьмерковидного щитка, на большей части которого орнамент в виде стилизованного листика с прожилками, а малая оконечность имеет отверстие для крючка. Диаметр кольца до 20, диаметр проволоки до 1. 5, длина щитка до 11, ширина большей части щитка до 5, ширина малой части щитка до 3, толщина щитка до 0. 5 мм. Аналогии не найдены.
	Бронза
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б5, гл. –110 см.
	

	18
	№ 1/16
	                      [image: image99.jpg]



	Русская медная монета 1722 г. Полушка: на аверсе трехстрочная надпись «ПОЛУ» «ШКА» «1722», на реверсе – имперский орел с развернутыми крыльями.
	Медь
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В5, гл. –118 см.
	


	19
	№ 1/17
	                 [image: image100.jpg]



	Фрагмент оловянного (?) украшения. Обломок декоративного накладного элемента металлической обкладки посуды, в виде четырех стилизованных сплетенных в узел полосок; размеры до 30 х 42, толщина до 1 мм. XIX – нач. XX вв.
	Олово (?)
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б5, гл. –115 см.
	

	20
	№ 2/22
	           [image: image101.jpg]



	Два фрагмента фольги медной. Бесформенные обрывки гнутой фольги толщиной до 0. 5 мм.
	Медь
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б4, гл. –140 см.
	

	21
	№ 3/6
	      [image: image102.jpg]



	Пластина бронзовая. Подпрямоугольный удлиненный надрубленный обломок бронзовой пластины с одним ровным и вторым неровным краями; длина до 54, ширина до 21, толщина до 1 мм.
	Бронза
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В2, Объект 3, гл. –147 см.
	

	22
	№ 3/31
	            [image: image103.jpg]



	Три фрагмента проволоки медной. Обломки сильно окисленной медной проволоки круглого сечения; диаметры 3 – 4, длины фрагментов от 6 до 15 мм.
	Медь
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. В4, гл. –160 см.
	

	23
	№ 4/12
	                [image: image104.jpg]



	Линейнопрорезной бронзовый бубенчик и звено бронзовой цепочки. Шаровидный бубенчик из двух тисненых половинок, с линейной прорезью и припаянным пластинчатым с отверстием ушком; диаметр общий до 16, диаметр ушка до 6, диаметр отверстия 2 мм; Древняя Русь, XI – нач. XIV вв. (Седова, 1981. С. 156; Рис. 62. 8; по мнению Н.В. Рындиной – новгородское изделие). Бронзовое круглое звено цепочки из проволоки подквадратного сечения; диаметр 7, сечение 1 х 1 мм.
	Бронза
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. А5, Яма 30, гл. –180 см.
	

	24
	№ 5/4
	         [image: image105.jpg]



	Предмет бронзовый (2 фрагмента). Бронзовая удлиненная пластинка желобообразно-угольчатого сечения с 2 полукруглыми выступами близ одного из концов; длина общая до 60, размеры выступов 6 х 6, наружная высота желоба 6, толщина пластинки до 2, расстояние от конца желобка до выступов 8 мм.
	Бронза
	Владимирская обл., г. Суздаль – 2003, ул. Теремки, 26, Раскоп 1. Кв. Б2, Объект 1, гл. –195 см.
	


